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ENCUNYACIONS HISPANES D'EPOCA IMPERIAL 

Emerita 

Les dues analisis fetes, corresponents a una primerenca emissió augustiana 
(JMMC-20) i a una moneda tiberiana (JMMC-19), confirmen l' analisi feta so­
bre sengles exemplars del Museu Britanic, 1 ja que demostren que, a pesar que 
P. Carisius hi va batre dupondis d'oricalc,2 la seca de la capital de Lusitania3 

va continuar emetent, fins i tot en dates avans_;ades de la reforma augustiana del 
bronze, coures aliats amb estany, que en el cas de la moneda tiberiana arriben 
al 7,68%. 

Mon eda 
JMMC-20 
JMMC-l9 

Ref 
RPC 11 
RPC42 

EMERITA 

~ n ~ ~ ~ ~ ~ M m ~ ~ 
91,75 0,10 5,86 0,1 0,19 1,54 0,06 0,01 0.04 0,26 0,06 
89,25 1, 13 7,68 0,01 0.04 1,39 O, 11 O 0.05 0,49 0,04 

Trac.luccicí al cata lit de !"Oficina e.le Normalització Lingüística e.le la Universitat ct· Alacant. 
** Univcrsitat e.le Valencia. 

Univcrsitat u· Alacant. 
1. RPC. 70 i 73. 
2. c. H. V. St lTHERI..-\ ND. The Ro111a11 Imperial Coi11age. 31 BC-AD 69. vol. l. Londres. 1984. p. 42. Les aniilisis 

fclcs al Muscu Briti,nic e.le les monee.les de P. Carisius. algunes incdites. indiquen que es van encunyar c.luponc.lis d"ori­
calc i asos de hronzc . 

3. O. GIL FARRÉS. «La ceca de la Colonia Augusta Emerita». AEs¡,A núm. 64 ( l 946). p. 209-248: A. 0EI.TRÁN 
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Irippo 

Les dues analisis fetes sobre monedes d'aquesta seca sevillana, poc conegu­
da,4 corresponen a una mateixa emissió que s'ha considerat coma probablement 
augustiana; el resultat mostra, pero, el manteniment d'un aliatge temari molt po­
bre en estany que esta quasi absent en el segon dels exemplars (JM-A88). Aques­
ta diversitat coincideix ben bé amb la gran varietat de fabrica d' aquestes peces, 
moltes gens cuidades. Si la serie es pot considerar efectivament augustiana, els 
responsables del centre emissor no arribaren a encunyar el coure quasi pur que 
caldria esperar, tot i que les analisis estan demostrant que cap seca no va encunyar 
coure pur ni oricalc durant el regnat d' August. 

Moneda 
JM-A31 
JM-A88 

IRIPPO 

~ ~ n & ~ h ~ ~ M lli ~ ~ 
RPC 55 90,07 4,14 3,14 0,03 0,07 1,47 0,25 0,02 O 0,34 0,06 
RPC 55 91,91 4,9 0,56 0,09 0,09 1,75 0,5 O 0,03 0,25 0,04 

Colonia Patricia (vid. supra Corduba) 

Les analisis fetes fins a l' actualitat5 sobre les cinc denominacions encunyades 
per la seca de Corduba6 durant l' epoca augustiana mostren que la capital de la 
Baetica va continuaremprant un 'bronze' binari en el qual el coure s'alia unes ve­
gades amb plom i d'altres amb estany de forma indistinta. L'evidencia la propor­
cionen les dues monedes que oferim, pertanyents a la mateixa serie d'asos: la pri­
mera (JMMC-21) amb un 6,69% d'estany i sense plom, i la segona amb un 4,61 % 
de plom i sense es tan y. 

COLONIA PATRICIA 

Moneda Ref Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JMMC-21 RPC 129 89,69 0,61 6,69 0,01 0,75 1,64 0,03 0,01 O 0,25 0,05 
JM-A82 RPC 129 88,86 4,61 0,37 0,18 O 1,72 2,59 1 0,17 0,25 0,08 

MARTÍNEZ, «Las monedas romanas de Mérida: su interpretación histórica», en Augusta Emerita. Actas del bimi/enario 
de Mérida. Madrid, 1976, p. 93-105; RIPOLLES, RPC, p. 69-73. 

4. RIPOLLES. RPC, p. 75-76. 
S. F. CHAVES. «Nuevas aportaciones al estudio metalográfico y metrológico de las cecas de época imperial en la 

Ulterior», Numisma, núm. 150-1 SS (1978), 337-343; RIPOLLÉS, RPC, 86-87. 
6. F. CHA VES, la Corduba hispano-romana y sus monedas. Sevilla, 1977; R. c. KNAPP, «The coinage of Corduba, 

Colonia Patricia», A/IN núm. 29 (1982), p. 183-202; RPC, p. 86-87. 
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Carthago Nova 

Les emissions de Carthago Noua1 han estat analitzades en diferents ocasions 
fins ara,8 i s'ha arribat a la conclusió que l'ús del coure sense aliar sols va ser una 
practica comuna a partir del regnat de Tiberi. Tates les analisis que presentem ací, 
tant les preaugustianes com les plenainent augustianes, confirmen aquella prime­
ra hipotesi. La ciutat fins a final del' epoca augustiana va continuar batent bronzes 
temaris de composició habitual que, contra tot pronostic, no presenten una espe­
cial riquesa en plom, com caldria esperar en una area minera argentífera. 

L'exemplar del tipus RPC 174 mereix un comentari particular, perque la seua 
composició és de bronze amb molt poc plom, la qual cosa l' aparta de les emis­
sions d'epoca de Tiberi, encunyades en coure pur. Per tant, aquest resultat fins a 
cert punt ratifica la inclusió en el regnat d' August de les monedes RPC 174-178, 
que Llorens adscriu a la 16a emissió i data al voltant deis anys 17-18 dC.9 En 
aquesta pei¡;a, a més, crida l' atenció l'elevat percentatge de l'arsenic, comprovat 
amb una serie múltiple d'analisis i inexplicable de moment, ates que l'ús conti­
nuat d'un mateix cospell repetidament fos hauria de produir, precisament, l' efec­
te contrari ambla desaparició practicament total d'aquest element volatil. 

CARTHAGO NOVA 

Moneda Ref Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JMMC-29 RPC 146 87,71 5,77 1,12 0,06 0,03 2,04 1,13 0,26 0,02 0,23 0,05 
JMMC-14 RPC 151 87,74 3,97 5,83 0,13 0,11 1,52 0,47 o o 0,41 0,05 
JM-A59 RPC 151 87,65 6,01 3,93 0,04 0,05 1,6 0,61 o 0,09 0,06 o 
JM-A89 RPC 151 87,88 2,11 7,6 0,16 0,05 1,89 0,23 0,07 0,02 0,11 o 
JM-A61 RPC 167 85,28 4,88 6,55 0,13 0,06 1,75 0,69 0,08 o 0,11 0,05 
JM-A22 RPC 168 88,62 2,22 6,13 0,08 0,06 2,01 0,39 0,08 0,01 0,11 0,04 
JM-A62 RPC 168 86,58 3,63 7,02 0,09 0,23 1,72 0,3 o o 0,37 0,07 
JM-A60 RPC 169 91,65 3,41 2,74 0,06 0,06 1,57 0,39 o 0,04 0,14 0,05 
JM-A35 RPC 172 84,97 5,2 6,41 o 0,05 1,59 0,48 0,13 0,05 0,34 0,01 
JM-A30 RPC 174 90,03 0,31 3,54 0,05 0,03 4,43 1,19 0,2 0,05 0,11 0,05 

Saguntum (vid. supra Arse) 

En epoca imperial, l'única emissió important de la ciutat de Saguntum es va 
fer durant el regnat de Tiberi. D'aquesta emissió coneixem l'analisi de dues pe-

7. M. M. LL0RENS, la ciudad de Carthago Nova: las emisiones romanas. Múrcia, 1994. 

8. P. 0LCINA, P. P. RIP0LLES, «Análisis metalográficos de las cecas de Saitabi, Ilici y Carthago Nova», Saguntum, 
núm. 21, (1987-1988), p. 424; P. P. RIPOLLES i J. M. ABASCAL, «Metales y aleaciones en las encuñaciones antiguas de la 
Península Ibérica», Saguntum 29, 1995, p. 144; J. M. ABASCAL, P. P RtP0LLES i M. G0ZALBES, «Varia Metallica (1): Ana­
lisis de monedes antigues, medievals i modernes», Acta Numismatica 26, 1996, p. 30. 

9. M'. M. LLORENS, op. cit., nota 7, p. 70-1 47. 
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ces que presumiblement circularen com a dupondis 10 i una serie bastant amplia 
d' asos del ti pus RPC 202. Tant els suposats dupondis com els asos es van en­
cunyar amb un aliatge temari, sense que la reforma d' August hi tinguera gens ni 
mica d'incidencia. Els percentatges en que entren els dos elements minoritaris, 
el plom i l'estany, són bastant uniformes i la seua presencia és una continuació 
de les quantitats que estaven presents en les encunyacions d'epoca iberica. 
En conseqüencia d'aixo, es pot afirmar que va utilitzar un bronze amb un 4-7% 
d'estany i amb quantitats un poc més variables de plom, tot i que mai per da­
munt de!' 11,9%. 

SAGUNTUM 

Moneda Ref Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JM-A76 RPC202 91, 11 1,99 4,36 0,26 0,12 1,66 0,31 o o 0,13 0,12 
JM-A80 RPC202 90,66 2,29 4,92 0,03 0,1 1,56 0,24 0,01 0,04 0,38 0,04 
JM-A75 RPC202 89,71 2,69 5,94 0,11 0,12 1,46 0,08 0,02 0,02 0,19 0,15 
JM-A77 RPC202 88,5 3,1 5,61 0,1 0,14 1,8 0,48 o 0,12 0,33 0,03 
JM-A78 RPC202 87,84 3,5 6,04 0,11 0,22 1,66 0,11 o 0,04 0,44 0,08 
JM-A70 RPC202 86,6 4,45 6,62 0,04 0,06 1,58 0,48 o 0,07 0,06 0,03 
JM-A79 RPC202 78,6 11,9 5,89 0,03 0,12 1,51 0,44 0,02 0,02 0,24 0,03 

Tarraco (vid. supra Kese) 

Tarraco va ser una de les poques ciutats d'Hispania que en epoca de Tiberi co­
menr;aren a utilitzar l' oricalc peral' encunyació de sestercis; aixo no obstant, sois 
en aquesta denominació es va adaptar a les noves directrius aplicades a les encun­
yacions de la seca de Roma, jaque els asos emesos durant el regnat d'aquest ma­
teix emperador van ser encunyats en bronze. La per;a que ara presentem és de 
bronze sense plom; aquesta composició coincideix amb els resultats d'una altra 
moneda analitzada del mateix tipus, de la col-lecció del Museu Britanic (RPC 
210/17), en la qual el plom sols representava el 0,70%. Un divisor pertanyent a 
aquesta mateixa serie, la moneda RPC 211/11, presenta també un mínim contin­
gut de plom, fet que dóna peu per afirmar que els cospells de les primeres emis­
sions de Tarraco van incloure molt poc o gens de plom. 

TARRACO 

Moneda Ref Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JM-A69 RPC210 89,98 0,1 7,84 0,05 0,12 1,7 O O 0,02 0.28 0,07 

10. P. P. RIPOLLÉS. «Nous analisis metal-lografics: Untiskesken. Kese i Saguntum». Sagu111um 25. 1992. p. 135. 
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Lepida-Celsa (vid. supra Kelse) 

D' aquesta colonia sols es coneixen les analisis que nosaltres mateixos hem pu­
blicat en un treball anterior. 11 Ara hi afegim l' analisi de cinc peces, les quatre pri­
meres de les quals pertanyen al període triumviral i, per consegüent, a l' epoca en 
que la colonia s' anornenava Lepida, i la cinquena va ser encunyada durant el reg­
nat d' August. Deis resultats obtinguts es despren que les ernissions amb el topo­
nim Lepida, d'epoca triumviral, són de bronze, comja s'havia insinuat arran de 
l' analisi d'una pe~a del ti pus RPC 264, pero algunes peces del ti pus RPC 262, que 
ara s'han analitzat per primera vegada, van ser fabricades amb un contingut molt 
escas d'estany (1,74% i 0,67%) i amb percentatges moderats de plom. L'as d'epo­
ca d' August és també de bronze temari, en el qua! el percentatge d'estany supera 
el del plom, tot i que aquesta circumstancia no és probable que es mantinga sem­
pre així, jaque, en una analisi anterior (JMA-28) d'una pe~a també encunyada en 
el regnat d' August (RPC 278), el contingut de plom (14,19%) duplicava el de 
l'estany. 

LEPIDA - CELSA 

Moneda Ref Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JM-A41 RPC262 91,42 4,66 1,74 0,06 0,06 1,5 0,44 o 0,06 0,15 0,04 
JM-A64 RPC262 86,68 7,09 3,72 0,06 0,11 1,47 0,41 o o 0,07 0,06 
JM-A65 RPC262 89,99 6,87 0,67 0,09 0,03 1,56 0,41 o o 0,02 0,05 
JM-A23 RPC264 87,6 4,45 5,51 0,04 0,02 1,42 0,25 0,05 0,03 0,06 0,05 
JM-A36 RPC273 84,4 4,84 8,66 0,16 0,1 1,46 0,22 o 0,02 0,2 0,04 

Bilbilis (vid. supra Bilbilis) 

El municipi Augusta Bilbilis (Cerro Bámbola, Calataiud, Saragossa) va ser 
fundat durant el regnat d ' August. Tingué una llarga tradició ernissora i en epoca 
imperial va encunyar diverses emissions durant el regnat d' August i de Tiberi. De 
les tres analisis fetes, les dues primeres corresponen a dues emissions distintes en­
cunyades a nom d' August, i revelen l'ús de bronze amb quantitats d'estany supe­
riors a la del plom. La tercera moneda analitzada és d'una emissió encunyada du­
rant el regnat de Tiberi i el seu resultat és comparable al que s 'ha obtingut en dues 
peces del Museu Britanic (RPC 397 /22 i 24 ), jaque en to tes aquestes el contingut 
d'estany oscil-la entre 8,31 % i 9,51 %. 

11 . P. P. RIPOLLES i J. M. ABASCAL, op. cit. , nota 8, p. 146. 
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BILBILIS 

Moneda Re.f Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JM-A66 RPC 391 88,78 2,75 6,28 0,11 0,08 1,54 0,16 o 0,07 0,18 0,01 
JM-A42 RPC392 85,17 4,23 7,37 0,01 0,12 1,36 0,09 0,07 0,06 0,49 0,02 
JM-A68 RPC 397 83,94 5,42 8,31 0,02 0,03 1,49 0,26 o 0,05 0,12 0,08 

Caesaraugusta 

La colonia Caesaraugusta va ser una de les ciutats d'Hispania que abans i amb 
major intensitat va adoptar els metalls introduits per August en les emissions de la 
moneda divisionaria romana, a partir del c. 23 aC. No obstant aixo, aquesta incor­
poració a les directrius de la reformad' August es va produir durant el regnat de 
Tiberi i no va afectar totes les emissions ni denominacions, ja que per exemple 
RPC 342 és un dupondi d 'oricalc, pero l'as que correspon a aquesta emissió és de 
bronze; de fet, de moment, no es coneix cap as que siga de coure. Durant el regnat 
de Calígula la ciutat va ser més sistematica a l'hora d'aplicar els nous metalls. 
L'analisi que aportem en aquest treball correspon a un semis dels 1/uiri Clemens 
et Lucretius, i el resultat és comparable al queja es coneixia (RPC 355/12); es 
tracta d'un aliatge de coure i estany, que en els dos casos coneguts sois té quanti­
tats negligibles de plom (0,22 i 0,053%) 

CAESARA VGVSTA 

Moneda Re.f Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JM-A83 RPC 355 90, 16 0,22 7 ,58 O, 12 O, 11 1,67 0,03 O 0,05 0,21 0,05 

Calagurris 

El municipi Calagurris Julia va ser fundat, potser, poc temps abans del 27 aC. 
En epoca imperial va encunyar una serie relativament abundant d'emissions du­
rant els regnats d' August i Tiberi. Les analisis fetes fins ara12 i la que ara aportem 
nosaltres, d' epoca de Tiberi, indiquen que la ciutat mai no es va adaptar a la refor­
ma monetaria d' August i que va encunyar sempre en bronze ternari, amb els per­
centatges habituals per als dos elements minoritaris. 

Moneda 
JM-A84 

CALAGURRIS 

~ ~ n & 4 h h ~ M 
RPC 448 85,63 5,53 6, 13 0,05 0,03 1 ,56 0,24 O 

Bi Zn Co 
0,02 0,21 0,04 

12. M. RUIZ, las arn11aciones hispa110-ro111anas de Ca/agurris. Barcelona, 1968. p. 129; G. F. CARTER, «Compo-
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Turiaso 

Les errússions del municipi Turiaso disposen ja d'una substancial quantitat d' ana­
lisis que permeten establir els aliatges emprats pera la fabricació de les seues mone­
des. A les analisis publicades en el RPC i a les que hem publicat en ocasions ante­
riors, 13 n' afegim ara tres més que corresponen a denorrúnacions ja analitzades 
anteriorment, les quals confirmen la utilització de bronze pera asos i els seus divisors, 
amb quantitats molt variables de plom, i del' oricalc per als sestercis (RPC 422). 

TURIASO 

Moneda Ref Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JMMC-17 RPC 403 91,02 0,93 5,84 0,14 0,27 1,39 0,08 0,02 o 0,40 0,03 
JMMC-18 RPC 411 84,92 2,44 9,04 0,30 1,01 1,43 0,56 0,03 0,02 0,43 o 
JMMC-13 RPC419 81,01 9,83 4,35 0,23 0,70 1,41 1,09 0,03 0,08 0,23 0,06 

Cascantum 

El municipi Cascantum (Cascante, Navarra) va obtenir l'estatut de municipi 
de dret llatí en epoca de Tiberi. Les seues encunyacions són relativament escas­
ses, jaque sols es coneixen dos pos si bles moments d 'encunyació, durant el regnat 
de Tiberi, en els quals es van utilitzar els mateixos dissenys. L' analisi que ara pre­
sentem correspon a un as i és I' única que es coneix de les monedes d' aquest taller; 
el resultat revela la utilització de bronze, fet que era d'esperar d'acord amb la 
composició metal-lica que mostren les errússions de les ciutats de l'entorn (vid. 
Turiaso i Calagurris). 

CASCANTVM 

Moneda Ref Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JM-A67 RPC427 83,93 5,25 7,17 0,16 0,21 1,52 0,4 0,05 0,05 0,09 0,04 

Segobriga 

L'evolució deis metalls emprats en les errússions de la ciutat de Segobriga no 
ofereix cap punt fosc .14 Fins a l'inici del regnat de Tiberi la línia dorrúnant consis-

silions of Some Copper-Based Coins of Augustus and Tiberius», Science andArchaeology. Cambrid, Mass., 1971, p. 127. 
13. Una pe~a del lipus RPC 411 va ser publicada pero. F. CARTER, «Compositions of Sorne Copper-Based Coins 

of Augustus and Tiberius», Science and Archaeology, Cambrid. Mass., 1971, p. 127. 
14. P. P. RIPOLLES i J. M. ABASCAL,Las monedas de la ciudad romana de Segobriga. Barcelona-Madrid, 1996, p. 44-48. 
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teix en la utilització de bronze bastant ricen coure i amb valors modestos d' estany 
i plom; sols l' analisi d' una per;a del Museu d' Alacant ha donat un percentatge que 
podríem considerar coma anomal (Cu: 47,01; Pb: 10,44 i Sn: 28, 26). Ambles 
emissions encunyades a nom de Tiberi s'introdueix el coure pur per als asos i els 
semis, tot i que en aquests últims s'ha detectat la presencia de petites quantitats 
d' estany i plom. En conseqüencia, Segobriga va ser una de les escasses ciutats 
d'Hispania que des del regnat de Tiberi va adoptar les directrius establertes per 
August pera la moneda de 'bronze'. 

SEGOBRIGA 

Moneda Ref. Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni Bi Zn Co 
JM-A29 CNH-14 87,13 4,33 6,03 0,14 0,08 1,5 0,37 0,01 0,02 0,24 0,02 
JM-A39 CNH-14 93,89 1,42 2, 15 0,34 0,08 1,4 0,31 0,04 0,02 0,23 0,05 
JM-A21 RPC474 97,82 0,18 0,32 0,13 0,12 1,37 o o 0,1 1 0,16 0,02 

JMMC-15 RPC475 96,39 1,05 0,55 0,17 0,06 1,49 0,17 o 0,02 0,18 0,06 
JM-A20 RPC476 98,29 0,15 0,19 0,02 o 1,39 o o 0,01 0,23 0,03 

Ebusus (vid. supra Ebusus) 

L'illa d' Ebusus, que en epoca republicana mantingué una constant i abun­
dant encunyació de divisors, es caracteritza per la drastica disminució de les se­
ries i del volum de monedes emes durant la dinastia Juli Claudia; tot i que va en­
cunyar durant els regnats de Tiberi, Calígula i Claudi I, si jutgem pel nombre de 
peces conservades, el volum de metall posat en circulació va ser molt redui1. 
Aquesta raresa de monedes encunyades en epoca imperial és potser la causa més 
important del gran desconeixement que hom té sobre la seua composició me­
tal-lica. No obstant aixo, hem pogut analitzar dos exemplars del tipus RPC 480, 
encunyats durant el regnat de Calígula. El resultat és interessant, perque demos­
tra que en aquestes dates la seca havia adoptat l'ús del coure pur pera les seues 
monedes, jaque el contingut de plom (0,15%) i d'estany (0,19 i 0,05%) és in­
significant. El pes mitja del tipus de moneda a que pertanyen les que han estat 
analitzades i la seua composició metal-lica suggereixen que degueren circular 
coma semis. 

EBUSUS 

Moneda Ref Cu Pb Sn Ag Fe As Sb Ni 
JMMC-24 RPC480 98,36 0,15 0,19 0,11 0,03 1,36 O O 
JMMC-32 RPC 480 97,83 0,15 0,05 0,06 0,17 1,54 0,07 O 

Bi Zn Co 
0,01 0,22 O 
0,07 O, 1 O 0,03 
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Incerta 

Les monedes amb anvers cap de Neptú amb trident darrere i revers Victoria 
dempeus sobre proa de nau (RPC 485) no han pogut ser encara atribu'ides amb se­
guretat, tot i que és molt probable que hagen estat emeses a Saguntum, d'acord 
ambla dispersió de les troballes. 15 Una pe~a d' aquest tipus ha estat analitzada i ha 
resultat ser de bronze temari, similar al que és usual en les emissions d' Arse-Sa­
guntum i Saitabi, fet que no desdiu de la possible atribució saguntina. 

Moneda 
JM-A63 

RESUM 

INCERTA 

~ ~ n ~ ¼ h k ~ M fü 
RPC 485 83,33 7,89 5,48 0,06 0,28 1,65 0,73 0,03 0,1 

Zn Ca 
0,4 0,07 

Pel que fa a les encunyacions de colonies i municipis d'Hispania, ja en epoca 
imperial l' aliatge dominant és el temari de coure, plom i es tan y, tot i que algunes 
ciutats, molt poques (p.e. Segobriga, Caesaraugusta, Carthago Nova, Ilici, Tu­
riaso, Romula i Ercavica) sois a partir del regnat de Tiberi comen~aren a encun­
yar asos i semis de coure i dupondis i sestercis d'oricalc, i d'aquesta manera més 
o menys es van adaptar a la reforma que va introduir August pera I' encunyació de 
les monedes de bronze. 

APENDIX 

Localització de les monedes utilitzades en les analisis 

Seca Referencia Museu o col·lecció 

Bilbilis JM-A42 Museu Monografic de Segobriga (Conca) 
Bilbilis JM-A66 Sagunt, col· lecció particular 
Bilbilis JM-A68 Sagunt, col• lecció particular 
Caesaraugusta JM-A83 Sagunt, col-lecció particular 
Calagurris JM-A84 Sagunt, col•lecció particular 
Carthago Noua JM-A22 Museu Monografic de Segobriga (Conca) 
Carthago Noua JM-A30 Valencia, col-lecció particular 
Carthago Noua JM-A35 Valencia, col-lecció particular 
Carthago Noua JM-A59 Sagunt, col· lecció particular. 

15. Vegeu la discussió sobre aquest tipus monetari en RIPOLLÉS RPC, p. 145, amb lota la bibliografía previa; tam-
bé L. VILLARONGA, CNH, p. 319. 
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Carthago Noua JM-A60 Sagunt, col-lecció particular 
Carthago Noua JM-A61 Sagunt, col-lecció particular 
Carthago Noua JM-A62 Sagunt, col-lecció particular 
Carthago Noua JM-A89 Sagunt, col-lecció particular 
Carthago Noua JMMC-14 Valencia, col-lecció particular 
Carthago Noua JMMC-29 Museu Arqueologic d'Eivissa 
Cascantum JM-A67 Sagunt, col-lecció particular 
Colonia Patricia (Corduba) JM-A82 Sagunt, col-lecció particular 
Colonia Patricia (Corduba) JMMC-21 Valencia, col-lecció particular 
Ebusus JMMC-24 Museu Arqueologic d'Eivissa 
Ebusus JMMC-32 Museu Arqueologic d'Eivissa 
Emerita JMMC-19 Valencia, col-lecció particular 
Emerita JMMC-20 Valencia, col-lecció particular 
lrippo JM-A31 Valencia, col-lecció particular 
Irippo JM-A88 Sagunt, col-lecció particular 
Lepida-Celsa JM-A23 Museu Monografic de Segobriga (Conca) 
Lepida-Celsa JM-A36 Dept. Prehist. i Arqueol. Universitat de 

Lepida-Celsa 
Lepida-Celsa 
Lepida-Celsa 
Saguntum 
Saguntum 
Saguntum 
Saguntum 
Saguntum 
Saguntum 
Saguntum 
Seca incierta 
Segobriga 
Segobriga 
Segobriga 
Segobriga 
Segobriga 
Tarraco 
Turiaso 
Turiaso 
Turiaso 

Valencia 
JM-A41 Museu Monografic de Segobriga (Conca) 
JM-A64 Sagunt, col-lecció particular 
JM-A65 Sagunt, col-lecció particular 
JM-A70 Sagunt, col-lecció particular 
JM-A75 Sagunt, col-lecció particular 
JM-A76 Sagunt, col-lecció particular 
JM-A 77 Sagunt, col- lecció particular 
JM-A78 Sagunt, col-lecció particular 
JM-A79 Sagunt, col-lecció particular 
JM-A80 Sagunt, col-lecció particular 
JM-A63 Sagunt, col-lecció particular 
JM-A20 Museu Monografic de Segobriga (Conca) 
JM-A21 Museu Monografic de Segobriga (Conca) 
JM-A29 Museu Monografic de Segobriga (Conca) 
JM-A39 Museu Monografic de Segobriga (Conca) 
JMMC-15 Valencia, col-lecció particular 
JM-A69 Sagunt, col-lecció particular 
JMMC-13 Valencia, col-lecció particular 
JMMC-17 Valencia, col-lecció particular 
JMMC-18 Valencia, col-lecció particular 




