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RESUMEN

En el presente trabajo presentamos las secuencias que
deben preceder a la determinacién de la estanqueidad de este tipo
de vdlvulas,

(1) INTRODUCCION

Los problemas relacionados con el control y medida de la estanqueidad de
v8lvulas, lineas, componentes, etc., dedicados al trasiego y almacenamiento de gases
y lfquidos perniciosos directamente o con un alto grado de contaminacién, solicitan
comprobaciones rigurosas y una normalizacifn de las medidas efectuadas. Estas exigen
cias se acentlan considerablemente en el caso de vélvulas para aplicaciones "nuclea-
res", concretamente en las utilizadas en los circuitos primarios y secundarios de las

centrales nucleares.

En este misma reunibn, dentro del curso dedicado a tecnologfa del vacio,
se dard un seminario sobre "detecci6n de fugas", en el que se estudiard esta tecnolo
gfa. Aquf sb6lo pretendemos dar algunas ideas y sefialar el método seguido en la detec—

cibn que hemos realizado en algunas vélvulas de esta clase.

Las determineciones se han realizado ajusténdose a las normas IS0 (1), o,
en su defecto, a las publicadas por la "Sociedad Americana de Vacio" [2), y se refie
ren a las pruebas mfinimas exigibles a los prototipos gue preceden a la fabricacidén en

serie,

(2) CARACTERISTICAS DE LAS VALVULAS

Las vélvulas para este tipo de aplicaciones, e independientemente de la
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solucifn particular que les dé cada fabricante, se caracterizan por los siguientes
elementos de cierre; algunos también utilizados en las vélvulas de uso comln y que he

mos representado en la Figura 1.

(1) cierre de asiento: Produce el estrangu—

lamiento de la conductancia entre la en
trada y la salida de la vé&lvula y el

cierre total de la misma.

(2) Contracierre: Abierta totalmente la val

vula impide toda comunicacién del 1fqui

do o gas que circula hacia el exterior.

Forma un cierre de seguridad, ademés del

"prensa estopas" correspondiente.

(=) PUNTOS EBPECIFICDS DE CONTROL DE FUGA

(3) Prensa estopas: Realiza el cierre entre

Figura 1.= Diagrama esquemético de val el eje de mando de la v&lvula y el cuer
vula para aplicaciones nu-— =
cleares con indicacién de
los puntos especificos del
control de fuga,

po de la misma.

Estos cierres deben cumplir unas
condiciones minimas de estanqueidad, de
acuerdo con su situacién, es decir, si se trata de circuitos primarios o secundarios.
e

-5
En general, la fuga méxima gue pueden tener ha de ser inferior a los 10 C.CXS

) .
(eguivalente a 7.6.10 ° torr.l.s ), en los secundarios.

El cuerpo de las vélvulas ha de estar construido en acero inoxidable y

la fundicién realizada exenta de poros.

(3) DETERMINACIONES

En la Figura 1, los asteriscos (%) indican las posibles fuentes de fuga
que han de ser necesariamente controladas, ademés de una evaluacifin global del cuer—

po, con el fin de obtener la informacién necesaria scbre la calidad de la fundicién.

En esencia el "test" consiste en poner una presién de helio en el punto

donde se quiere observar y registrar la sefal correspondiente en el detector, necesa

riamente un espectrémetro de masas sintonizado al helio.
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Ern la Figura 2 hemos representado esquemdticamente el dispositivo que se

ha empleado.

(3.1) Prueba global, Con la entrada cegada

y abierta completamente se instala
en un recipiente hermético que permi
ta conectar la salida a la entrada
del espectrémetro de masas. En estas

condiciones se revisa todo el reci-

piente con el "chorro" de helio para

A ESFECTROMITRD

R — AR detectar posibles fallos en 81. Si

DOICAO0 B SISTESA ABCLIAN Of PRESION CONTROLADA DF HELIO.
este "test" es nulo, se procede a

it 21 iagranatas e tetane - dente evacuar con una bomba auxiliar el re
probacién de fugas. cipiente , cuando la presién total
es menor o igual a 1 torr se aisla

la bomba auxiliar y se introduce helio hasta una presién de 760 torr. Esta prueba nos
suministra el valor que en conjunto tiene el cuerpo. Si existiera fuga a través del

"prensa estopas" y contracierre, también estarian incluidas, Esto nos darfa el valor

global F_.
glo e

(3.2) Prueba del cierre de asiento. Tal como se indica en la Figura 2, se conecta el

sistema auxiliar a la entrada y con la vélvula totalmente cerrada, se procede

como en el caso anterior, obteniéndose como serial de fuga el valor FCA'

(3.3) Prueba del "prensa estopa". Con la entrada cegada se acopla el sistema auxiliar

a la parte del eje y sobre el cuerpo, con la vélvula abierta al 50 % y proce=
diendo como antes se obtendréd un valor de fuga FPE'

(3.4) Prueba del contracierre. Se retira el prensa estopas y con el sistema auxiliar

en las condiciones anteriores y la vélvula "totalmente" abierta, se procede a

su determinacién, F

i ¢
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(4) MEDIDAS Y DETERMINACION DE LA FUGA

En resumen, se habrén realizado las determinaciones siguientes:

DETERMINACION VALOR
Global E
G
Cierre de asiento F
CA
Prensa estopas F
PE
Contracierre F
CC

La fuga del cuerpo, incluyendo las soldaduras de los tubos de entrada vy salida, F ,
G

seré:

La fuga del material masivo se realiza sobre muestras de la colada corres

pondiente, en consecuencia la fuga anterior se referiré a las soldaduras de unién.,
(4.1) calibrado del espectrémetro

Las etapas, una vez situada la vdlvula seglin se ha indicado anteriormen—
te, y puesto el sistema detector en funcionamiento, se procede de la siguiente

formas:

(4.1.1) Para el calibrado del detector, hemos utilizado una fuga normalizada de
— ~1
4.8.10 < c.cxs que se acopla al sistema antes de situar la vé&lvula y los

dispositivos complementarios.

(4.1.2) La salida del espectrémetro se conecta a un registrador gréfico. Con la fuga
calibrada cerrada, se registra la senal del espectrfmetro hasta que se esta—
biliza (IH)’ y que es el ruido de fondo debido a sefiales pardsitas y la posi

ble presencia de una presifn residual de helio en el sistema.

(4.1.3) Se abre la vélvula de la fuga calibrada y se registra la sefial correspondien
te durante un tiempo mfinimo de dos minutos, IFC' Esta operacifén se repite cin

co veces y se determina el valor medio, . La sefial correspondiente es

IF.C

feen T
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[d.1.d) Sensibilidad del espectrémetro, La sensibilidad se determina mediante:

[ e
S =4.8.10 (I - 1)

FE AR

[4.2] Determinacién de la fuga: Se retira la fuga y se acopla la vélvula en la posi-

cién correspondiente (ver figura 2),.

(d.2.1) Se pone el detector en marcha junto con el registrador y se espera a que la
seral se estabilice en la sefal residual, IB, gue no tiene por que ser igual

a la anterior.

(4.2.2) Se procede como se indicé en (3.1) y se registra la sefial correspondiente a
la fuga durante un tiempo no inferior a 20 minutos, obteniéndose, si existe,

una sefial I. La sefial neta serd T — IB.

(4.2.3) Determinacién de la fuga: Seglin la sensibilidad determinada en (4.1.3) el va

lor seré:
=5
4.8.1
F = 2 3¢ o IB] c.c/s.
- T
[IF.C H)
(4.2.4) Aceptaciéngsi el valor de F es menor que el valor exigido de s
F
E & M.E

La védlvula es aceptada.

Este procedimiento se ha aplicado a diversos prototipos de vélvulas fabri
cadas por MECESA (Mecénica Egarense, S.A.) (Tarrasa. Barcelona), con resultados alta—

mente satisfactorios.
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